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Ми (І. Б. Прізвище, …) хочемо подати статтю, яка є оригінальним дослідженням, з назвою «Назва статті» для опублікування у «Східно-Європейському журналі передових технологій»

Ми підтверджуємо, що дана робота (а також її частини) є оригінальною та не була раніше ніде опублікована, а також не знаходиться на розгляді для опублікування в інших журналах. 

У цій статті ми розглядаємо вплив триполіфосфату натрію і комплексного модифікатору, що містить триполіфосфат натрію та суперпластифікатор, на змінення швидкості гідратації. Це важливо, тому що введення у бетонні суміші гібридних модифікаторів суттєво змінює механізм та кінетику процесів гідратації клінкерних мінералів. Але є об’єктивні трудноші, що пов’язані з визначенням оптимальної кількості суміші дефлокулюючих добавок, тому що має місце недостатня визначеність впливу гібридних модифікаторів на морфологічні особливості структур, які утворені з їх участю при гідратації кальційалюмінатних цементів. 
Ми вважаємо, що даний рукопис підходить для опублікування у «Східно-Європейському журналі передових технологій», тому що в рамках дослідження, що описано в даній статті, визначено механізми структуроутворення внаслідок введення до складу суміші дефлокулюючих добавок, що містять поверхнево-активні речовини. Це дозволяє обгрунтовано підходити до визначення кількості модифікатору та отримати певні ефекти від впровадження у виробництво. Зокрема, може бути підвищена продуктивність технологічного процесу виготовлення бетону та знижена собівартість виробництва.

Дана стаття відповідає цілям і задачам журналу, тому що вона містить матеріали закінченого наукового дослідження в галузі хімічного матеріалознавства в частині, що стосується визначення механізмів структуроутворення. Отримані результати, наведені у статті, дають підстави стверджувати щодо можливості втілення у реальне промислове виробництво.

Наукова новизна даного дослідження полягає у наступному. Зазвичай при виготовленні суміші використовують.... Але використання таких складових є обґрунтованим тільки за температурних режимів.... та при умові.... При спробі вийти за ці обмеження для підвищення швидкості процесів гідратації виникають об’єктивні труднощі, що пов’язані з невизначеністю механізмів процесу гідратації за умов... В рамках дослідження, що описано в даній статті, запропоновано спосіб подолання цих труднощів. Він заснован на тому, що процедурі визначення механізму має передувати використання каталізатору..., який становить захисний бар’єр, що блокує відомі процеси руйнування прошарку внаслідок... Такий спосіб дозволив отримати стабільну структуру ... за температурних режимів... Це означає, що отриманий науковий результат у вигляді отримання кінетичного опису процесу формування прошарку... є цікавим з теоретичної точки зору. З практичної точки зору виявлений механізм... дозволяє визначення умов використання... в технології виготовлення бетонних сумішей. Таким чином, прикладним аспектом використання отриманого наукового результату є можливість вдосконалення типового технологічного процесу.... Це складає передумови для трансферу отриманих технологічних рішень... 

Ми не маємо конфлікту інтересів за даним дослідженням.
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